
 

Riferimenti normativi Requisiti  

proprietà fisico meccaniche tessuto   

EN 12127 Massa areica g/m2 320 ± 
5% 

EN ISO 5077 
ISO 6330 

Variazioni dimensionali al lavaggio 5 
cicli a 40°C 

lunghezza 
larghezza 

± 5% 
± 5% 

   

proprietà elettrostatiche tessuto   

EN 1149-3 Attenuazione della carica dopo 
5 cicli a 40°C 

tempo di dissipazione 
fattore di schermo 

< 4 sec. 
>0,2  

solidità del colore tessuto   

ISO 105-C06 Al lavaggio degradazione 4-5 

scarico 4 

ISO 105-E04 Al sudore acido e alcalino degradazione 4 

scarico 3-4 
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  FELPA in tessuto felpato ESD 

Certificazione tessuto: EN 1149-5:2008 
Oeko-Tex ® Standard 100 - Classe II 

Etichettatura di manutenzione 

61 % poliestere 35% cotone 4% fibre conduttive 
Composizione tessuto 
Regolamento (UE) N. 1007/2011 


